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Tato verze navodu nahrazuje a rusi vdechny pfedchozi verze.

Pravidelné aktualizace jsou zverejfiovany na www.agc-yourglass.com
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1. UVOD

Cilem tohoto navodu je zajistit, aby uzivatelé skel Lacobel a Matelac byli schopni tyto produkty spravnym
zplsobem zpracovavat - Fezat, opracovavat hrany atd. — a plné tak vyhovéli pozadavkim koncovych
uzivatelu.

Lacobel a Matelac jsou dekorativni skla, ktera vyzaduji opatrné zachazeni. V pfipadé, ze se skly Lacobel a
Matelac pracujete poprve, spojte se laskavé s mistnim zastupcem AGC Glass Europe, jehoZ prostfednictvim
muzete ziskat kompletni navod tykajici se technické problematiky.

Skla Lacobel a Matelac jsou ur€ena pro interiérové pouZiti. Pfi manipulaci s témito typy skel a béhem jejich
zpracovani je tfeba dbat na to, aby nedoslo k poSkozeni laku. Proto doporu€ujeme, aby vesSkeré materialy,
které maiji pfijit do styku s lakem na skle b&éhem zpracovani, byly pfedem zkontrolovany a schvaleny.

Informace o instalaci naleznete v ,Navodu k instalaci Lacobel a Matelac”, ktery je rovnéz k dispozici na
adrese www.agc-yourglass.com.

2. BALENI

Aby byla zachovana kvalita vyrobku, je po ukonéeni vyroby vénovana zvlastni pozornost baleni.

Skla Lacobel a Matelac jsou dodavana ve standardnich velikostech (dalSi podrobnosti viz ,,Produktovy
katalog“ na adrese www.agc-yourglass.com).

Z&rukou spravného baleni skla jsou nize uvedené postupy:

= Tabule lakovaného skla se standardné bali tak, ze lak sméfuje k pfepravnimu stojanu.

= Na pozadani Ize bloky otocit, aby lakovana strana sméfovala ven.

= Tabule skla se oddéluji separacnim praskem pro tloustky < 8 mm nebo papirovymi distan&nimi
prolozkami pro tloustky > 8 mm.

= Pfesny obsah baleni je uveden na etiketé pfipevnéné na hrané baleni skel nebo na obalu.

3. VYKLADKA

Baleni skel Lacobel a Matelac je nutno zkontrolovat ihned poté, co zasilka dorazi na misto. AGC nepfijima
Zadné reklamace, pokud jde o vady, které jsou zjiStény po dodani nebo pfi manipulaci, zpracovani nebo
instalaci finalniho vyrobku v budové, v pfipadé, Ze nebyla dodrzena doporu€eni pro zpracovani skla
Lacobel/Matelac.

Podminky pro vykladku skel Lacobel a Matelac:

Stojan musi byt umistén na naprosto rovném povrchu.

Pouzivejte vhodné vykladaci zafizeni nebo pfenaseci ram.
Pfenaseci ram musi byt dokonale vycentrovany.

Pfi manipulaci je tfeba zabranit poSkozeni ochranného obalu.

Sklo by mélo byt skladovano ve stojanech uréenych k tomuto ucelu.

Obecné poznamky:
= Pfenaseci ramy, zavésné popruhy, zavésna ramena se savkami a jina zdvihaci zafizeni musi
odpovidat obecné platnym pfedpisim a byt schvalena pfislusnymi ufady.
= Vzdy je nutno zajistit bezpeénost zaméstnancu. Zajistéte, aby do manipulaéniho prostoru nemély
pfistup nepovolané osoby. Je nutno pouzivat vhodné osobni ochranné prostredky.
= Zaméstnanci musi byt Fadné proskoleni.
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4. SKLADOVANI PRED MANIPULACI

Spravné skladovani zabaleného zboZzi sniZuje riziko chemického nebo mechanického poskozeni skla a pfi
instalaci pak nedochazi k problémdm.

Obecnou zasadou je, zZe sklo by mélo byt skladovano na suchém a dobfe vétraném misté, aby se zabranilo
velkym vykyvim teploty a vlhkosti, jejichZ vlivem by mohlo dojit ke kondenzaci na skle. Takové vykyvy se
obvykle projevuiji v blizkosti prostor, kde dochazi k nakladce a vykladce. Tabule skla nesmi pfijit do styku s
vodou a nikdy by tedy nemély byt skladovany venku. Nesmi byt vystaveny pfimému UV zéafeni, aby byl
chranén povlak proti zméné barvy.

Sklo by mélo byt vzdy skladovano mimo zdroje tepla a latek nebo ¢inidel zplUsobujicich korozi, jako jsou pary
organickych rozpoustédel, chemikalii, kyselin nebo ropnych produktd apod.

Tovarni stojany se pouzivaji pro baleni skla pfi dopravé, avsak nejsou uréeny pro potfeby skladovani. Z
tohoto dlivodu je nutno skladovat baleni skla vertikalné na stojanech, které maji mékkou zakladnu, napfiklad
z dfevénych list.

Jednotliva baleni skla je tfeba oddélit distanénimi prolozkami tak, aby byla baleni o stejné velikosti
skladovana spole¢né.

5. SKLADOVANI PO OTEVRENI - MANIPULACE S
BALENIM

Po otevieni baleni je tfeba dodrzovat stejna pravidla jako pfed jejich otevienim. Je vSak nutné vzit do uvahy
nékolik dalSich aspektu.

= Je tfeba zajistit, aby okolni vzduch nebyl znecistén zadnym prvkem zplsobujicim korozi, jako je napft.
chlér nebo sira. Zdrojem takovych prvk( mohou byt zafizeni vybavena spalovacimi strojnimi motory,
mista, kde dochazi k nabijeni baterii, posypova sul na podlaze atp.

= Tabule skla musi byt pfemistovany pomoci zavésného ramene se savkami nebo automatického
odebiraciho zafizeni.

= Pokud je manipulace skla provadéna pomoci savek na lakované strané, je tfeba savky udrzovat v
Cistoté.

5.1. Odstranéni drevéného a kovového obalu

a) Drevény obal: endcap

Endcap postavte na mirné naklonénou podpéru (5°).
Prestfihnéte svislé pasky.

Sejméte horni kryt a pak oba postranni kryty.
Odstrarite umélohmotnou folii chranici sklo.

b) Kovovy obal: rdm L

= Zajistéte, aby se balik opiral o kolmy ram a ne o podpéry.
= Otevfete podpéry.
= Qdstrarite podpéry.

5.2. Manipulace s PLF a DLF

= PLF/DLF je tfeba zvedat pomoci zavésného ramene se savkami nebo automatického odebiraciho
zafizeni.

= Pfed manipulaci s PLF/DLF je tfeba odstranit titky a/nebo pasky na hranach baleni.

= Zavésné rameno se savkami musi byt spravné vycentrovano.
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= PLF/DLF je nutno nejprve lehce nadzvednout a pak oddélit od ostatnich.
= Je tfeba dbat, aby nedoslo k poskrabani, zejména pfi manipulaci s lakovanym sklem, kdy je tfeba
zajistit, aby hrana jednoho PLF/DLF neposkrabala povrch druhého PLF/DLF.

Obecné poznamky:

= Je tfeba zabranit jakémukoliv pfimému kontaktu lakované strany skla s tvrdymi materiély.

= Zavésna ramena se savkami a jina zdvihaci zafizeni musi odpovidat obecné platnym predpisiim a
byt schvalena pfislusnymi Ufady.

= Pfed kazdou dalSi manipulaci musi zaméstnanci zkontrolovat, zda savky spravné drzi.

= Vzdy je nutno zajistit bezpeénost zaméstnancu. Zajistéte, aby do manipulaéniho prostoru nemély
pfistup nepovolané osoby. Je nutno pouzivat vhodné osobni ochranné prostredky.

= Zaméstnanci musi byt fadné proskoleni.

6. KONTROLA KVALITY

Vyroba skel Lacobel a Matelac probiha v zavodech, které maji certifikat ISO 9001 (certifikat Ize pfedlozit na
vyZzadani).
Baleni skel Lacobel a Matelac museji byt zkontrolovana ihned poté, co zasilka dorazi na misto.

7. REZANI
PTi Fezani je tfeba pfijmout nasledujici zvlastni opatreni:
= Rezaci a manipulaéni stoly musi byt pokryty plsti a je tfeba je Sasto &istit, aby nedoslo k poskrabani
ochrannych natérd a lak{ drobnymi tlomky skla.
= Pfi Fezani by mélo byt sklo poloZeno lakovanou stranou dold, smérem k fezacimu stolu.

= Snizte tlak fezaciho nastroje, aby nedoslo k tvorbé ulomka.
= Pouzivejte minimalni mnozstvi neutralnich fezacich olej (*).

(*) Doporuceny rezaci olej:

Popis vyrobku:
Acecut 5503 (ACW) nebo Dionol GT641 (MKU Chemie)

Dodavatelé:

Aachener Chemische Werke (ACW)
Adenauerstral3e 20 Europark C3
D-52146 Wirselen

Némecko

Tel.: +49 2405 44970

Fax: +49 2405 449730

E-mail: acw@chemetall.com

MKU Chemie GMBH

Rudolf Dieselstrasse, 79
D-63322 Rodermark-Urberach
Némecko

Tel.: +49 6074 87 520

Fax: +49, 6074, 87, 5238
E-mail: Verkauf@mkuchemie.de

= Tabule skla nafezaného na miru musi byt ukladany do stojanu.
= Je nutno dbat na vkladani Eistych a suchych papirovych nebo lepenkovych distanénich prolozek,
aby nedoSlo k poskrabani skel.
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= K UspéSnému fezani skel s ochrannou fo6lii doporuCuje spole¢nost AGC uziti nasledujicich
feznych kotouc€u uvedenych v tabulce nize, které sklo na strané, kde se ochranna félie nachazi,

profiznou.

K vyhledani nejblizSiho zastupce spole€nosti vyuZijte tyto webové stranky:

http://www.bohle-group.com/shop/.
Zastoupeni pro CR a SR:

Tel.: +420 485 135 208
e-mail:gttsro.info.toral@gmail.com
nebo http://www.agc-store.com

= Spravné nastaveni fezani se maze u jednotlivych instalaci liSit a Ize je vyzkou$et Fezanim
zkusebnich pruht o Sifi 100 mm a délce alespon 1 m. Ufiznuté pruhy by mélo byt mozné ulomit

rukou.

= NizZe uvedené fezné kotoucCe Ize pouzit také pfi Fezani nelakovanych skel bez ochranné félie

SAFE+.

= Spole¢nost AGC poskytuje tyto informace pro poradenské ucely. Za spravné vyuziti téchto rad

nese plnou odpovédnost uzivatel/zakaznik.

Rezny kotoué Uhel (°)  Tloustka (mm)
B0 03A100M 100 34
BO 03A110M 110 4-5
B0 03A115M 115 5-6
B0 416A100M 100 34
B0 416A110M 110 4-5
B0 416A115M 115 5-6

AGC // Lacobel a Matelac — Navod ke zpracovani — Verze 4.0 — bfezen 2021



http://www.bohle-group.com/shop/
http://www.agc-store.com/

8. OPRACOVANI HRAN & VRTANI

Lacobel/Matelac Ize opracovavat mnoha rliznymi zpusoby. Dale jsou uvedeny nékteré typy a moznosti
opracovani.

Opracovani hran ANO
Vrtani ANO
Vyrezy ANO

= Kvalita opracovani zavisi na Cistoté Fezu.

= Rychlost obrabéciho stroje je tfeba upravit podle po¢tu nasazenych brusnych kotoucl a tloustky
skla.

= Pfi opracovani plochého spoje s hranami se vyhnéte hranam s uhlem presahujicim 145 °.

= QOpracovana lakovana strana skel Lacobel a Matelac musi byt hladka a bez odstépu.

=  Pro prevenci poSkozeni skla béhem nanaseni ochranného natéru pouzivejte neabrazivni chladici
kapalinu (neutralni pH).

= Po celou dobu procesu opracovani musi byt sklo udrzovano vihké tak, aby bylo zabranéno
pfirozenému vysousSeni.

= Tabule skla nesmi byt mezi opracovanim hran a mytim skladovany na stojanu vihké.

= Okruh chladici vody je tfeba pravidelné Cistit a odstranovat z n&j drobné ulomky skla a
plastovych &astic bezpecnostni folie SAFE+.

= Opracované vyrobky je nutno okamzité omyt, pokud mozno demineralizovanou vodou, a
peclivé osusit béhem 30 minut po opracovani hran.

= Pouzijte distan¢ni prolozky pfi skladovani opracovanych vyrobku.

9. MYTI

Tato faze zahrnuje myti, oplach a suseni skla.
Sklo se musi myt Cistou demineralizovanou vodou s pH 7 (+ 1), teplota vody < 40 °C.

Ve vodé pouzivané k myti a oplachovani nesmeji byt zadné tvrdé Castice (napfiklad vapnik apod.) ani
kysela Cinidla nebo saponaty, jelikoz by mohly poskodit lak.

Sklo musi byt po opusténi my¢ky zcela suché.
Kapicky vody se musi otfit suchou tkaninou. Doporu€ujeme kontrolu skla po umyti.

Po umyti a po pfechodné skladovani by mély byt na okrajich kazdého skla umistény korkové prolozky s
pénou, aby se zabranilo kontaktu mezi sklem a lakem. Prolozky musi byt isté a suché.

10. VRSTVENI

Lacobel/Matelac jsou dekorativni skla uréena pouze pro pouziti v interiérech.
Nemohou byt vrstvena nebo pouzita do izola¢nich skel, a to ani na vnitfni strané zaskleni.
Plastifikatoryv PVB folii by mély negativni vliv na pfilnuti povlaku.

Nicméné, Lacobel / Matelac SAFE+ je perfektnim feSenim pro vase bezpecnostni potieby.

Lacobel/Matelac spliiuje normu "typu EN12600 B" pro bezpecénost osob, pokud dojde k rozbiti skla,
zustanou stfepy pfichyceny na plastové fdlii.
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11. TEPELNE OPRACOVANI

Lacobel / Matelac jsou dekorativni skla pokryta organickym lakem. Z tohoto divodu nemohou byt tepelné
zpevhovana ani tepelné vytvrzovana. Pokud je nutné tepelné tvrzeni, doporucuje AGC pouzit své dalSi
Skaly: Lacobel T a Matelac T.

12. PISKOVANI

Lacobel Ize CasteCné piskovat pouze na strané skla. Matelac je podle definice sklo matované kyselinou.

13. MATOVANI KYSELINOU

Lacobel Ize ¢aste¢né matovat kyselnou pouze na strané skla. Matelac je podle definice sklo matované
kyselinou a mize byt alternativou.

14. OHYBANI

Lacobel/Matelac (SAFE+) nelze ohybat. Lacobel/Matelac a Lacobel/Matelac SAFE+ mUze odolat absolutni
teploté 80 °C a relativnimu teplotnimu rozdilu 30 °C uvnitf jedné tabule skla. Pokud je nutné ohybani,
doporucuje AGC pouzit dalSi Skaly: Lacobel T a Matelac T.

15. DEKOROVANI SITOTISKEM A SMALTOVANI

Lacobel/Matelac (SAFE+) nelze dekorovat sitotiskem ani smaltovanim, vyjimkou je tzv. “studeny” sitotisk.
Lacobel/Matelac a Lacobel/Matelac SAFE+ muze odolat absolutni teploté 80 °C a relativnimu teplotnimu
rozdilu 30 °C uvnitf jedné tabule skla.

16. 1ZOLACNI DVOJSKLO

Lacobel/Matelac jsou lakovana dekorativni skla uréena pouze pro interiérové aplikace. V pfipadé
interiéroveé pricky lze pouzit Lacobel nebo Matelac v izola¢nich dvojsklech. Oba povlaky budou sméfovat
do dutiny. Teplota a relativni vlhkost uvnitf budovy neprekroci 30 °C, respektive 70 %. V pfipadé
pochybnosti o vnitfnich klimatickych podminkach bude barva obou skel odstranéna z okrajl, aby nedoslo
ke kontaktu s tésnicimi prostfedky. Bude pouzit silikonovy tmel. Lze pouzit i jiné systémy vnitfnich pfiCek.
Ve vSech pfipadech musi byt tento druh aplikace schvalen mistnimi urady.

Aplikace v izola¢nich dvojsklech na fasadé jsou v kazdém pfipadé pfisné zakazany.

17. BALENI OPRACOVANEHO VYROBKU

= Tabule skla umistujte vertikalné na obalovy material nebo je do n&j zasouvejte a davejte pozor, aby
nedoslo k poskrabani vlivem stohovani (viz skladovani).

= Jednotlivé tabule skla oddélte:
- papirovymi nebo lepenkovymi prolozkami
- korkovymi disky s (samolepici) pénou, umisténymi na strané skla, kolem okraji kazdého zaskleni,
aby se zabranilo kontaktu mezi sklem a barvou, nebo
- mékkymi prolozkami, napf. interleavantnim praSkem na bazi polyolefinu stfedni velikosti ¢astic
At uz pouzité distan¢ni prolozky budou jakékoli, musi byt Cisté a suché.
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= U smrStovacich obald je mozné pouzit perforovanou umélohmotnou folii v pfipadech, kdy ma byt
sklo skladovano v suchych prostorach po standardné dlouhy ¢as.

18. CISTENI SKLA

Instrukce ohledné ¢isténi skla naleznete v “Navodu k ¢isténi a udrzbé dekorativnich skel ” v sekci Lacobel
nebo Matelac na www.agc-yourglass.com.

19. OPRAVNY LAK

Drobné poskrabani lakovaného skla vzniklé pfi manipulaci, zpracovani anebo instalaci Ize opravit pomoci
opravného laku AGC FIX-IN TU, ktery existuje ve vSech standardnich odstinech a je dostupny na
www.agc-store.com.

20. ZREKNUTI SE PRAV / NAROKU

Tento dokument prinasi doporuceni, jak maximalizovat kvalitu zpracovani vyrobki Lacobel a Matelac.
Spolecnost AGC poskytuje informace v tomto dokumentu pouze jako doporuceni. Zakaznik / UZivatel je
sam zodpoveédny za jejich dodrzovani.

Obsah tohoto Navodu ke zpracovani odrazi nase znalosti a zkuSenosti v dobé zvefejnéni. Kazda verze
Navodu ke zpracovani je oznacena datem vydani, pficemz nejnovéjsi verze Navodu ke zpracovani
nahrazuje v8echny pfedchozi verze. Nejnovéjsi verzi Navodu ke zpracovani a naSich Zarucnich podminek
v riznych jazykovych mutacich mizete ziskat na www.agc-yourglass.com nebo od mistniho zastupce
AGC. Je tfeba, aby se zakaznici pfed pouZzitim skel spolecnosti AGC vzdy ujistili, zda neni k dispozici
aktualizovana verze Navodu ke zpracovani.

Zaruka spolecnosti AGC na skla plati pouze tehdy, jestlize zakaznik pouZije nejnovéjsi verzi tohoto Navodu
ke zpracovani, ktery muze byt as od ¢asu aktualizovan, a pfi dodrzeni vSech prislusnych poZadavkd,
norem a pfedpist ohledné pouZivani skel ze strany zakaznika. Spole¢nost AGC vyvinula veskeré usili k
tomu, aby zajistila pfesnost informaci v tomto Navodu ke zpracovani, nenese vSak odpovédnost za
pfipadna opominuti, nepfesnosti nebo tiskové chyby.

Zakaznici a zhotovitelé se mohou v pripadé potfeby obratit na Technickou podporu spole¢nosti AGC
(TAS), ktera jim poskytne dal§i pomoc. Osoba, ktera provadi montaz, je piné odpovédna za konec¢nou
aplikaci, véetné instalace skla a kompatibility jednotlivych pouZitych materiald. AGC Glass Europe prijima
odpovédnost za vyrobek, ktery dodava, a za své vSeobecné prodejni podminky.

Tento dokument je chranén autorskymi pravy a zakony o dusSevnim viastnictvi a obsahuje material, ktery je

vlastnictvim spoleénosti AGC Glass Europe. Jeho obsah nesmi byt reprodukovén bez pfedchoziho
pisemného souhlasu spolec¢nosti AGC Glass Europe.
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